Nawierzchnia mineralna Natural Grey Road

GREEN CITY LIFE

Karta techniczna

Forma dostawy:
luzem lub w big bagach (1,0 - 1,5 )

Zastosowanie:

Ciagi jezdne dla samochodéw osobowych
i cigzarowych, w tym pod drogi pozarowe
na:

® aleje parkowe, $ciezki spacerowe

® §ciezki na placach zabaw

® §ciezki lesne i rowerowe

e Sciezki na polach golfowych
Mozliwo$¢ zastosowania zaréwno na

gruncie rodzimym, jak i na dachach i
stropach garazy podziemnych.

Whasciwosci:

e nawierzchnia mineralna o wysokiej

wodoprzepuszczalnosci

e mrozoodporna, wytrzymala na cig¢zar i
Scieranie

® nawierzchnia drobnoziarnista, nie

zawierajaca domieszek recyklingowych

e catkowicie bezpieczna i neutralna dla

$rodowiska, dla ludzi i zwierzat

e nie brudzjca, fatwa w ukladaniu i
pielegnacji

e zgodna z wytycznymi FLL i normami
DIN 18035-5 oraz PN-EN 13043:2004

GCL Sp.zo.0
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:
Materiatl:

Natural Grey Road nawierzchnia mineralna pod ciagi jezdne
naturalne kruszywo mineralne

wskaznik wodoprzep. kyq 25,8 m/dobe
wskaznik no$n. wy,q¢>° ™™ 50%
Wnos's’o mm 599

Wytrzymalos¢ powierzchni

na $cinanie

53,4 [kN/m2] wg DIN 18035-5

Uziarnienie:
Ziarna > 0,5 mm 70,09 %
Ziarna > 0,25 mm 80,05 %
Ziarna > 0,063 mm 91,80 %

50 | Mawierzchnia Natural Grey ROAD +
25,0 Podbudowa (kruszywo 0/31,5mm)
Grunt redzimy

Spadek na warstwach Natural Grey w kicrunku krawsdsi dciezki

Sposob rozlozenia:

Wykona¢ podloze gruntowe. Dostarczy¢ niezwigzang warstwe no$na, wodoprzepuszczalng
k* = 0,01 cm/s i wbudowac ze spadkiem 2% réwnolegle do podioza, wraz z
dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Mieszanka kruszywa famanego 0/32 mm wedltug
ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z tamanego kamienia naturalnego, udzial masowy frakeji
>2 mm minimum 60%, szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: ok. 25 cm
W stanie zageszczonym.

Dostarczy¢ i wbudowaé warstwe Nastural Grey Road o gruboéci warstwy réwnej 5 cm w
stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Szeroko$¢ wbudowania

do 3,0 m, odchytka +/- 1 cm od wysokosci nominalnej, mierzona latgo di. 4 m;+/-1
cm. Przed wtérnym zageszczeniem nawierzchni¢ nalezy nawodnié¢. Wtdrne zageszcze-nie
musi odby¢ si¢ dynamicznie.

Nalezy nawadnia¢ nawierzchni¢ do momentu nasycenia wodg na catej powierzchni. W fazie
wysychania, kiedy nawierzchnia jest wciaz wilgotna, zageszczaé walcem statycznym na
zmiane: wzdtuz i w poprzek nawierzchni. Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania si¢ mate-
riatu wierzchniego. Nawadnianie i zageszczanie powtarza¢ do momentu uzyskania
stabilnego i trwalego podtoza.

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitat zakltadowy 300 000,00 zl,

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531





